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Protokol ¢islo 871/ 256 / 2023

Zakaznik :

Cislo a oznaceni vzorku :

Vzorek piedan k rozboru :

OMA CZ a.s. — Evzen Sip

Borova 103, 471 27 Straz pod Ralskem

LUBLINE BIO SEP 12

21.09. 2023

Sledované hodnoty jsou zadané zdkaznikem. Kod analyzy: OMA
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Zakladni jakostni ukazatele Vysledek Jednotky Zku$ebni metoda
Kinematické viskozita pti 40°C 13,022 mm?/s CSN 656216
Hustota 15°C 904 kg/m’ EN ISO 3675
Rozbor provedl : laboratoi TRIFOSERVIS
Zden&k Svec, Vladislav Marek, Ondfej Svec
Schvalil : Ondiej Svec
certifikovany tribodiagnostik

V Celakovicich, dne

22.09. 2023

TRIFOSERVIS s. 1. 0., Hybesova 626/1, 250 88 Celdkovice, info@trifoservis.cz
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